Instrukcja uktadania wysoko paroprzepuszczalnych membran EAGO

Instrukcja dotyczy najbardziej istotnych zasad uktadania membran o wysokiej paroprzepuszczalnosci EAGO, nie wyczerpuje ona
jednak dostepnych rozwigzan i mozliwosci stosowanych w konstrukcjach dachowych. Mogg wiec pojawi¢ sie sytuacje, w ktérych
zajdzie potrzeba uzycia innych rozwigzan niz umieszczone w naszej instrukcji. Nalezy pamieta¢, ze wybér danego rozwigzania
moze mie¢ wptyw na jako$¢ i sprawnosc¢ dziatania membran EAGO, dlatego warto je skonsultowaé z architektem.

Membrany EAGO przeznaczone sg gtéwnie do stosowania jako warstwa wstepnego krycia uszczelniajaca pokrycia zasadnicze w
skosnych konstrukcjach dachowych o nachyleniu powyzej 20° ( = 36,4%), lezace na tatach i kontrtatach oraz jako wiatroizolacja w
konstrukcjach szkieletowych.

Membrany EAGO mogg by¢ montowane bezposrednio na ociepleniu. Niezbedne jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni
wentylujgcej nad powierzchniag membrany, umozliwiajgcej staty przeptyw powietrza, ktére odprowadza pare wodng przechodzacg
przez membrane. Dlatego otwory wlotowe i wylotowe przestrzeni wentylacyjnej powinny by¢ drozne, réwnoczesnie wielkosé
szczeliny powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci i konstrukcji dachu.

Membrany EAGO umozliwiajg osuszanie dachu przy zachowaniu odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie przeptywu powietrza
nad membrang wzdtuz kontrtat. Aby membrany EAGO mogty spetnia¢ funkcje odprowadzania skroplin i przeciekdw, konstrukcja
okapu dachu musi to umozliwiaé a do ostoniecia wlotu i wylotu przed insektami lub zewnetrznym naptywem opadéw, nalezy
stosowac profesjonalne akcesoria (grzebien okapu, kratka wentylacyjna, tasma lub uszczelka wentylacyjna itp.).

Membrany EAGO montuje sie napisami na zewngtrz pomieszczenia mocujgc je do krokwi najlepiej kontrtatg lub gwozdziami z
szerokim tebkiem, ostatecznie spinkami zwazajgc aby byly wbijane w ograniczonej ilosci i znajdowaty sie pod kontrtatg, ktérg
mozna dodatkowo uszczelni¢ specjalng tasma pod kontriaty.

Najpopularniejszym sposobem ukfadania membran EAGO jest ukladanie rownolegle do okapu, przyklejajgc membrane tasmg
dwustronnie klejgcg lub paskiem kleju butylowego do pasa nadrynnowego lub kapinosa (Rys. 1) (zaleznie od sposobu prawidtowo
wykonanego okapu) w taki sposéb aby jej koniec byt ostoniety przed dziataniem promieni UV. Kolejne pasy uklada sie na zakiad
zaznaczony na membranie (Rys. 2), ktdrego szerokos$¢ zalezy od stopnia pochylenia dachu. Ostatnie pasmo - na kalenicy, rowniez
powinno by¢ utozone na zaktad, ktéry wynosi min. 15-20 cm (Rys. 3), w ten sposéb kalenica jest przykryta podwdjnie. Jezeli
wymaga tego konstrukcja dachu lub dla zwiekszenia szczelnosci potaczen mozna zastosowaé klejenie paséw membran tasmg
klejaca lub membrany ze zintegrowanymi paskami kleju.

Naroza nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak kalenice — poprzez podwojny zaktad (Rys. 5). Mozna zabezpieczy¢ je takze
dodatkowym pasem membrany utozonej na wierzchu wzdtuz naroza (Rys. 5), w celu zabezpieczenia wykonanych zaktadéw
membrany.

Membrany EAGO mozna uktadac¢ prostopadle lub sko$nie do okapu, w zaleznosci od potrzeb, wtedy kolejne pasy zaktadéw nalezy
skleja¢ ze sobg za pomocg tasmy dwustronnie klejgce;.

Membrany EAGO moga by¢ uktadane zaréwno na konstrukcji dachu jak i na petnym deskowaniu (zalecamy stosowanie membran
EAGO 145 i EAGO 175) przy czym w uktadzie, kiedy ocieplenie ma styka¢ sie z poszyciem, deski nie powinny by¢ szersze niz
11cm a w przypadku szerszych desek nalezy zwiekszy¢ szczeliny pomiedzy nimi. Nalezy zachowa¢ ogromng ostroznos¢ przy
przemieszczaniu sie po dachu deskowanym i nie traktowa¢ deskowania jako podtoze komunikacyjne, szczegdlnie przy stosowaniu
membran EAGO o niskich gramaturach, poniewaz membrany bedg spetniaty swojg funkcje tylko woéwczas, kiedy bedg szczelne —
czyli nieuszkodzone.

Waznymi miejscami na dachu sg wszelkie otwory i przejscia przez membrane, wynikajace z montazu m.in. systemoéw
wentylacyjnych, okien dachowych, Swietlikow, komindéw, etc. Szczelnos¢ zalezy wtedy od starannosci i sposobu wykonania
potgczen z tymi elementami (Rys. 7). Metody i sposoby potgczen sg rézne w zaleznosci od miejsca i rodzaju potgczenia oraz
decyzji wykonawcy, wtasciciela dachu czy nadzoru budowlanego. Zasada jest jednak taka aby bra¢ pod uwage kierunek sptywania
wody i maksymalnie uniemozliwi¢ jej penetrowanie potgczenia. W tym celu nad miejscami przejscia przez membrane zaleca sie
wykonanie dodatkowej rynienki z membrany EAGO lub blachy (Rys. 6), zwiekszajgcej pewnos$¢ zabezpieczen przed $ciekajgcymi
Z gory skroplinami, przeciekami pokrycia zasadniczego etc.

W przypadku potgczern membran EAGO z kominami spalinowymi obowigzujg odrebne krajowe przepisy bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, do ktérych nalezy sie stosowac.

Uktadanie membran EAGO w koszach nalezy rozpoczgé od utozenia pasa membrany wzdtuz osi kosza od okapu do kalenicy -
bedzie to dodatkowym zabezpieczeniem przed przeciekaniem (Rys. 4). Nastepnie nalezy przej$¢ do ukfadania kolejnych pasm
membran z zakladem minimum 15 cm (Rys. 4).
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ButylForm




WAZNE INFORMACJE

e Membrany EAGO nie sg pokryciem zasadniczym, lecz warstwg wstepnego krycia uszczelniajgcg pokrycie zasadnicze, dlatego
rekomendujemy uktadanie pokrycia zasadniczego réwnoczeénie z uktadaniem membran EAGO, najpdzniej do 2 tygodni od
utozenia membrany, aby maksymalnie szybko zabezpieczy¢ membrane przed dziataniem UV oraz innych czynnikéw
atmosferycznych.

Membrany EAGO nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV réwniez od strony wewnetrznej. Rekomendujemy utozenie
termoizolacji w terminie do 2 tygodni od daty utozenia membrany, bgdz zastoniecie jej inng folig lub tez zastoniecie zrodta Swiatta w
podanym terminie, niemniej jednak im szybciej tym lepie;.

Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu membran EAGO przeciw promieniom UV takze w takich miejscach jak okap, gdzie utozenie
tzw. podbiciéwki jest zalecane najpdzniej do 2 tygodni od daty utozenia membrany lub zastoniecie okapow inng folig.

Bardzo istotne jest zachowanie przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie montazu i po jego zakonczeniu a w
szczegolnosci niepalenie papieroséw i nieciecie dachowek oraz innych elementéw mogacych powodowaé iskrzenie. Spadajgce
iskry moga wypali¢ w membranie trudne do zauwazenia dziurki powodujgc nieszczelnos¢ membrany.

Stosujgc do zabezpieczenia drewna impregnaty solne nalezy zwrécié uwage na mozliwos¢ uszkodzenia membran oraz
metalowych elementéw dachu poprzez nieprawidtowe ich przygotowanie i zaimpregnowanie tat i kontriat, z ktérych z kolei woda lub
topniejgcy $nieg mogg wyptukiwaé aktywne sole osadzajgce sie nastepnie w membranie powodujgc jej zniszczenie. Zalecamy
stosowanie impregnatow silikonowych, obojetnych dla membrany i stali (gwozdzi i spinek).

Wszelkie uszkodzenia i dziury powstate podczas montazu membran EAGO nalezy zreperowa¢ za pomocg przeznaczonej do tego
celu tasmy lub ostoni¢ a w przypadku znacznych uszkodzen natozy¢ tate z odpowiedniej membrany.

Rolki membrany nalezy przechowywa¢ w pozycji stojgcej w pomieszczeniach krytych, przewiewnych i wolnych od wilgoci,
oddalone od czynnych urzgdzen grzewczych. Membrane nalezy chroni¢ przed dziataniem $rodkéw chemicznych, w szczegélnosci
substancji na bazie rozpuszczalnikéw oraz wysokiej temperatury i nastonecznienia, gdyz mogg one obnizy¢ parametry techniczne
membrany badz trwale jg uszkodzic. Membrany nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Inne mozliwosci zastosowania membran EAGO

Membrany EAGO mozna zastosowa¢ jako WIATROIZOLACJA w konstrukcjach szkieletowych. Warunki prawidtowego utozenia w
tym przypadku dotyczace wentylacji i szczelnosci oraz sposobu utozenia muszg by¢ zawarte w projekcie.

Membrany EAGO mogg mie¢ zastosowanie jako uszczelnienie potgczen ptyt drewnopochodnych, termoizolacyjnych oraz
podobnych produktéw na dachach i Scianach.

Membrany EAGO mogag mieé¢ zastosowanie réwniez jako element dystansowy zapewniajgcy szczeline wentylacyjng pomiedzy
termoizolacjg a sztywnym poszyciem.

Kazde z powyzszych zastosowan wymaga odpowiedniego sposobu utozenia membrany zawartego w odrebnych instrukcjach
uktadania, schematach projektowych przewidzianych do danej funkcji lub innych wytycznych dotyczacych prawidlowego montazu.
Instrukcja zostata napisana zgodnie ze stanem wiedzy z lutego 2018 roku.

Szczegodtowe dane techniczne podano w karcie technicznej produktu dostepnej w punktach sprzedazy oraz na stronie internetowej
dystrybutora.
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